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Inlays

Ein ,Loch” im Zahn kann heute auf verschiedene Arten
gefiillt werden. Bei kleinen Defekten eignen sich
plastische Fiillungsmaterialien, wie Kunststoff oder
Amalgam. Sind die Defekte jedoch groBer, sind Ein-
lagefiillungen (Inlays) die optimale Lésung. Mit
ihnen konnen Funktion und Aussehen des Zahnes
dauerhaft wiederhergestellt werden.

Inlays (Einlagefiillungen) sind vom Zahntechniker herge-
stellte Fiillungen, die in den Zahn einzementiert bzw. ein-
geklebt werden. In vielen Fallen ist es aus Griinden der
Stabilitat des Zahnes erforderlich, die Zahnhdcker zu Gber-
decken. Dann spricht man von Onlays.

In-/Onlays werden im zahntechnischen

Labor angefertigt. Dazu muss der Zahnarzt

von dem entsprechend vorbereiteten Zahn

einen Abdruck nehmen.

Im Gegensatz zu den plastischen Fiil-
lungsmaterialien (Amalgam, Kunststoff)
kann mit einem In- oder Onlay bei umfang-
reicheren Defekten des Zahnes die
Zahnform wieder optimal aufgebaut wer-
den. Dies betrifft insbesondere den Kon-
taktbereich zum Nachbarzahn und die Kau- /\
flache. Daneben kénnen sie dem Zahn wieder

seine urspriingliche Stabilitat zuriickgeben. Schematische
Darstelllung von
Inlay und Onlay



Zur Herstellung von In-/Onlays stehen verschiedene Mate-
rialien zur Verfligung.

Inlays, z.B. aus Gold oder anderen Metallen, sind seit Jahr-
zehnten bewahrt, sind jedoch nicht zahnfarben, was im sicht-
baren Bereich storen kann. Sie werden daher vorwiegend im
hinteren Seitenzahnbereich eingesetzt. Sie verlangen von
Zahnarzt und -techniker hohe Anforderungen an die Prazision.
Metallische Restaurationen haben den Vorteil der — im
Vergleich zur Keramik — einfacheren Verarbeitung und Einsetz-
technik. Daneben passen sie sich sehr gut der natiirlichen
Abnutzung der anderen Zahne an.

In neuerer Zeit werden haufiger zahnfarbene Materialien ver-
wendet. Kunststoff ist leichter zu verarbeiten und ist deshalb
relativ preisgiinstig. Schéner und haltbarer sind jedoch Inlays
aus Keramik.

Keramik-Inlays konnen vom Labor mit verschiede- "=
nen Verfahren hergestellt werden (Pressen und

GieBen). Die fertigen Inlays werden in einem auf-

wendigen Verfahren eingeklebt. Auch computerge- e e
stiitzte Frastechniken fiir Inlays aus Hochleitungs-

. . Keramik-Inlay
keramik kommen mehr und mehr zum Einsatz.

Wahrend Goldinlays vom Zahnarzt mit einem Spezialzement im
Zahn befestigt werden, miissen Keramik-Inlays in einem auf-
wendigen Prozess eingeklebt werden. Erst dadurch erhalt der
so versorgte Zahn seine Belastbarkeit, die fast so hoch ist wie
die eines gesunden Zahnes.



Initiative

—
I

Inlay Inlay Onlay-Teilkrone

Inlays werden vom Zahntechniker einzeln und individuell
angefertigt. Sie konnen daher nicht ,billig” sein und sind dem-
entsprechend auch keine Kassenleistung, sondern werden privat
berechnet. Im Hinblick auf ihre lange Lebensdauer und die
wiedergewonnene Stabilitat des Zahnes gehdren Inlays den-
noch sicherlich zu den wirtschaftlichen Versorgungsformen
von Zahndefekten. Ein ganz wesentlicher Faktor fiir die
Haltbarkeit von Inlays ist die Zahnpflege des Patienten. Nur
bei regelmaBiger sorgféltiger Mundhygiene sind Inlays lang-
lebige Versorgungen.
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Sie haben als Versicherte(r) einer gesetzlichen Krankenkasse
Anspruch auf zahnarztliche/zahntechnische Leistungen, die
medizinisch notwendig und ausreichend sind. Die moderne
Zahnheilkunde entwickelt sich jedoch standig weiter. Es steht
heute eine vielfaltige Palette an Behandlungsvarianten zur
Verfiigung, die ein Optimum beziiglich Asthetik und Funktion
und damit auch die Wiedererlangung eines Stiicks
Lebensqualitat ermdglicht. Nicht alle Versorgungsformen kon-
nen in unserem Krankenkassensystem solidarisch finanziert
werden. Dies ist auch nicht der Sinn eines solchen Systems.
Fragen Sie daher Ihren Zahnarzt nach der fiir Ihre individuellen
Gegebenheiten besten Losung. Er wird Sie gerne beraten.
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